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Ryc. 1. Miejsca pozyskiwania kiod (zielone linie oznaczajg zasieg terytorialny nadle$nictw, numery
oznaczaja nadlesnictwa: 1. Wichrowo, 2. Olsztyn, 3. Jedwabno, 4, Korpele,
5. Szczytno; niebieski punkt to przyblizona lokalizacja tartaku).
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Source of variation Item HHV (MJ ke™! DM) LHV (MJ kg™ 1)
Forest district Korpele 2049 £ 024 a 8.43 £ 0.99 be
SZcEyino 2050 £ 028 a 890+ 1.12a
Jedwabno 2055 +£025a 888+ 214a
Wichrowo 2059+ 033 a 859+ 241b
Olsztyn 2023+ 017 b 8294+ 1.47 ¢
Twvpe of sawmill residue Sawdust 20.45 + 0.20 99] +1.06a
Wood slabs 20.49 + 0.35 735+ 1.11b
Date of harvesting wood Autumn 2034 £ 0.19b 7.96 + 1.45b
Winter 20.60 £ 030 a 930 +£ 1.64 a
Mean 20.47 £ 0.28 8.63 L 1.68

202 homogenous groups for the main source of variation and their interaction
separately for each attribute, no letter denotes an absence of significance; + —

standard deviation.

Wyniki i dyskusja

Tab. 1. Wtasciwosci termofizyczne

pozostatosci tartacznych w zaleznosci
od nadlesnictwa, rodzaju pozostatosci
i terminu pozyskania drewna.

Tab. 2. Analiza proksymalna.

Source of Item Moisture FC (% VM (% Ash (%
variation (%) DM) DM) DM)
Farest district Korpele 49.8]1 £ 20.33 £ 79.31 + 0.36 +
443 a 1.98 ¢ 225a 0.28 a
Szezytno 47.40 + 21.10 + 78.44 + 0.46 +
498b 1.88 b 202b 0.18a
Jedwabno 48.12 + 22.03 + 77.54 + 0.42 +
9.69 b 1.48 a 1.43 ¢ 0.26 a
Wichrowo 49.46 + 20.13 + 79.47 + 0.41 +
10.92 a 1.20 ¢ 1.41 a 0.21 a
Olsztyn 50.03 + 19.97 + 79.78 + 0.25 +
6.51 a 0.90 ¢ 0.85a 0.08b
Type of sawmill Sawdust 42.89 + 20.06 + 79.68 + 0.26 +
residues 4.18b 1.37 b 1.38a 0.07 b
Wood 55.03 + 21.36 + 78.14 + 0.50 +
slabs 471 a 1.72a 1.87 b 0.25a
Date of Autumn 51.44 + 20.48 + 79.13 + 0.38 +
harvesting 6.96 a 1.51 b 1.63 a 0.18
wood Winter 46.48 + 20.94 + 78.68 + 0.38 +
7.40b 1.62a 1.96 b 0.25
Mean 48.96 + 20.71 + 78.91 + 0.38 +
7.55 1.68 1.81 0.22
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Podsumowanie

Tab. 3. Udziat procentowy efektéw w catkowitej zmiennosci dla wszystkich cech.

Source of variation Moisture FC VM Ash HHWV LHV C H

Forest district (F) 2% 21* 21* 2* 4%
Type of sawmill residues (T) 66% 15% 1 2%
Date of harvesting wood (D) 11# 2% 20%

FuT a* 10% 10% 2%
FuxD g% 19% 24% 3*
TxD 0* 1% 1 1*
FxT=D 4* 23 147 2
Error 1 9 10 7
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Podsumowanie
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Ryc. 2. Srednie wartosci standaryzowane dla trocin i zrzyn w odniesieniu do wartosci Srednich cech dla catosci
pozostatosci tartacznych. ,Zero” odpowiada wartosci sredniej dla cato$ci pozostatosci tartacznych bez zréznicowania.

» Mozliwosci zastosowania analizowanych pozostatosci do produkcji bioenergii
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Diversity of properties of sawmill residues used as feedstock for
energy generation
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